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Verlegeempfehlung // Bahnenware

Fur die Verlegung sind die allgemein anerkannten
Regeln des Fachs sowie die VOB, Teil C, DIN 18
365 ,Bodenbelagsarbeiten® und die neuesten
Merkblatter und Richtlinien zu beachten. Alle
bisherigen Verlegeempfehlungen verlieren hiermit
ihre Gltigkeit.

1. Der Untergrund

Der Untergrund muss den Anforderungen der VOB,
Teil C, DIN 18 365 ,Bodenbelagsarbeiten” ent-
sprechen, d.h. er muss fest, eben, rissfrei, trocken,
sauber und frei von Stoffen sein, die die
Haftfestigkeit beeintrachtigen. Eventuell  vor-
handene Altverlegewerkstoffe sind unbedingt zu
entfernen bzw. abzusperren. Anderenfalls kann es
zu erheblichen Reaktionen zwischen alten und
neuen Werkstoffen kommen. Damit die fir den
Klebstoff notwendige Saugfahigkeit des Unter-
grundes gewabhrleistet ist, muss der Untergrund in
ausreichender Dicke (mind. 1,5 mm) mit einer
geeigneten Spachtelmasse gespachtelt werden.
Dafir eignen sich von den Werkstofflieferanten
empfohlene, emissionsarme, spannungsarme
Spachtelmassen. Nicht saugende Untergrinde
bedeuten ein erhdhtes Risiko! Das Verlegen auf
einer zu feuchten Spachtelmasse ist unbedingt zu
vermeiden. Im Zweifelsfall ist Ricksprache mit dem
Hersteller der Spachtelmasse zu nehmen. Die
genauen Produkt- und Ausflihrungsempfehlungen
der Werkstoff-Lieferanten sind zu beachten.

2. Prufung der Nadelfilz-Bahnenware

Geringe handelsubliche Farbabweichungen im
Farbton kdnnen auch bei Nadelfilz-Bodenbelagen
moglich sein. Deshalb ist die Produktionsfolge bei
der Verlegung einzuhalten (Verlegung nach
aufsteigender Rollennummer). Die Beachtung
dieser Hinweise stellt den Verleger nicht davon frei,
die Farbgleichheit zwischen den Bahnen vor der
Verklebung zu prifen. Mangelriigen hinsichtlich
farblicher Differenzen kénnen nach der Verklebung
nicht anerkannt werden.
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3. Klimatisierung der Nadelfilz-Bodenbelage
Der Nadelfilz-Bodenbelag und der zu verwendende
Klebstoff sind vor der Verarbeitung ca. 24 Stunden
zu klimatisieren. Dazu muss der Bodenbelag aus-
gepackt, ausgerollt und grob zugeschnitten werden.
Eine Bodentemperatur von mindestens 15 °C (bei
FuBbodenheizung 18 - 22 °C) und eine Raum-
temperatur von mindestens 18 °C bei einer relativen
Luftfeuchtigkeit von 50 bis 65 % sind zu
bericksichtigen und einzuhalten. Diese klima-
tischen Bedingungen sind mindestens 3 Tage vor
und mindestens 7 Tage nach der Verlegung
einzuhalten bzw. auch wahrend der Nutzung.

4. Klebstoffe

Es diurfen nur hochwertige, bauaufsichtlich
zugelassene und geruchsneutrale Klebstoffe der
niedrigsten Emissionsklasse eingesetzt werden, die
laut Klebstoffhersteller flr die Verarbeitung von
Nadelfilz-Bodenbelagen geeignet sind. Die
Verarbeitungsrichtlinien der Klebstofflieferanten
sind zu beachten. Wir empfehlen zur Verklebung
grundsatzlich Dispersionsklebstoffe, schnell
anziehend mit harter Fugenausbildung und
scherkraftbestandigen Eigenschaften zu
verwenden. Eine Liste derjenigen Klebstoff-
hersteller bzw. Klebstofflieferanten, die ihre
hergestellten bzw. vertriebenen Klebstoffe als fur
die Verarbeitung von Nadelfilz-Bodenbelagen
geeignet angeben, kann bei uns angefragt werden.
Eine Haftung dafur, dass die empfohlenen
Klebstoffe tatsachlich fur die Verarbeitung von
Nadelfilz-Bodenbeldgen geeignet sind, wird damit
von uns jedoch nicht ibernommen. Wir verlassen
uns insoweit vielmehr auf die entsprechenden
Angaben des Klebstoffherstellers bzw. Klebstoff-
lieferanten.
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5. Hinweis zur Verlegung und Klebung

Fir unsere Beldge wird die Verlegung in
Pfeilrichtung empfohlen, die Ware ist rickseitig
entsprechend gekennzeichnet.

Der Nahtzuschnitt hat vor der Verklebung im
Doppelschnittverfahren zu erfolgen. Die Bahnen
werden dazu 3 - 5 cm Uberlappt ausgelegt und dann
die Ubereinanderliegenden Belagskanten mit einem
senkrechten Schnitt entlang eines Stahllineals
abgeschnitten. Nahtzuschnitte im Klebstoffbett
gelten nicht als Ausfiihrung nach den Regeln des
Fachs. Gleiches gilt fur das Aneinanderlegen der
Originalkanten. Bei der Klebung ist auf eine
vollflachige Klebstoffbenetzung der Riickseite der
Nadelfilz-Bahnenware  zu achten; Klebstoff-
spachtelzahnungen sind frihzeitig auszuwechseln,
damit eine ausreichende Auftragsmenge Klebstoff
gewahrleistet ist. Die Verarbeitungsrichtlinien der
Klebstoffhersteller flr die Abllfte- und Einlegezeit
sowie den Klebstoffverbrauch sind unbedingt
einzuhalten. Sofort nach dem Einlegen der Bahnen
ins Klebstoffbett ist ein grindliches Anwalzen mit
einer Gliederwalze von mindestens 40 kg sowie ein
Nachwalzen der gesamten Flache und speziell des
Nahtbereiches vorzunehmen. Die gesamte Flache
ist mehrfach abzurollen. Ein Anreiben der
Nahtkanten (z. B. mittels eines Hammers) ist
zwecks  Vermeidung von  hellen  Streifen
abzulehnen.

Nadelfilz-Bodenbeldge  weisen  (konstruktions-
bedingt) bei Betrachtung im Gegenlicht eine mehr
oder weniger starke ,Wolkigkeit® auf. Diese
Wolkigkeit ist nicht qualitatsrelevant und hat auf die
Gebrauchseigenschaften des Belages keinen
Einfluss. Zwecks Vermeidung von Klebstoff-
durchschlag ist auf eine gleichméaRige Klebstoff-
verteilung zu achten. Klebstoffnester sind zu
vermeiden. Der fertig verlegte Bodenbelag ist bis
zur Ubergabe/Abnahme an den Auftraggeber vor
Verschmutzung zu schitzen.
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6. Ableitfahige Verlegung

Die von uns als antistatisch gekennzeichneten
Nadelfilz-Bodenbelage werden bei der ableitfahigen
Verlegung auf ein Ableitsystem verlegt. Dieses
besteht in der Regel aus einem leitfahigen Vorstrich
und Kupferbé&ndern. Ebenfalls ist ein ableitféahiger
Dispersionsklebstoff erforderlich. Hierdurch wird die
antistatische Wirkung, insbesondere bei iso-
lierenden Untergriinden, unterstitzt. Das System
wird dann Uber den Potentialausgleich an die
elektronischen Schutzmafinahmen des Geb&udes
angeschlossen. Der Anschluss und die Erdung des
ableitfahigen Systems muss von einem Elektro-
monteur unter Beachtung der entsprechenden
Vorschriften durchgefuhrt werden.

7. Entsorgung

Kleinere Mengen koénnen Uber den Restmill
entsorgt werden. GroRRere Mengen sollten Uber den
Wertstoffhof / Sperrmill entsorgt werden.

8. Besondere Hinweise

Fir eventuelle Bodenbelagsschaden, die durch
Nichteinhaltung dieser Verlegeempfehlung ent-
stehen, wird vom Hersteller keine Haftung Uber-
nommen. Regressanspriche sind diesbezliglich
ausgeschlossen. Die Angaben in dieser Verlege-
empfehlung kdnnen nur allgemeine Hinweise ohne
Eigenschaftszusicherung sein, da der Hersteller
keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf
die Ausfiihrung der Arbeiten und die Verarbeitung
hat. Weitergehende, auf dieser Verlegeempfehlung
basierende Regressanspriiche sind daher ausge-
schlossen. Im Zweifelsfall werden ausreichende
Eigenversuche sowie das Anlegen von Prif- oder
Probeflachen empfohlen.

Bitte beachten Sie zudem unsere Reinigungs- und
Pflegeempfehlung fur Nadelfilzbodenbelage.
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